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1 Dimensioneringstabell

Krav enligt AMA Anlaggning 20 galler dar inte annat anges.

Sida 2 (3)

Total
Typ av yta Forstarkningslager Obundet barlager Bundet barlager Bindlager Slitlager overbyggnad Skarvforskjutning min matt
sort mm | sort mm | sort mm | sort mm | sort mm | mm
Totala aterstéllningen far inte understiga 10m pa
slitlagret. Slitlager forskjuts >1m i tvargdende
Al-gata Bergkross 475 | Bergkross 80 | AG22 B70/100 50 | ABB 22 B70/100 50 | ABS16 B50/70 40 695 skarvar i forhallande till underliggande lager.
A2-gata och Totala aterstéllningen far inte understiga 10m pa
gator i slitlagret. Slitlager forskjuts >1m i tvargdende
industriomrade | Bergkross 475 | Bergkross 80 | AG22 B70/100 50 | ABB22 B70/100 50 | ABT16 B70/100 40 695 skarvar i forhallande till underliggande lager.
Totala aterstéllningen far inte understiga 10m pa
Foljer massasort i gata dock alltid slitlagret. Slitlager forskjuts >1m i tvdrgaende
Busshallplats Bergkross 475 | Bergkross 80| AG 22 B70/100 50 | ABB22 B70/100 50 | med bindemedel B50/70 40 695 skarvar i forhallande till underliggande lager.
Totala aterstéllningen far inte understiga 10m pa
slitlagret. Slitlager forskjuts >1m i tvargdende
B-gata Bergkross 420 | Bergkross 80| AG 22 B70/100 50 ABT11 B100/150 40 590 skarvar i forhallande till underliggande lager.
B-gata, grus Bergkross 420 | Bergkross 80 Bergkross 50% 0-16 50% 0-8 90 590
Fristaende
parkeringsyta Bergkross 420 | Bergkross 0/16 80 ABT11 B100/150 40 540
Langsgaende schakt pad GCV <3 m bredd skall full
bredd aterstéllas. Langsgaende schakt pa GCV 23
m bredd aterstalls till skiljelinje eller vagmitt.
Aterstillning av tvirgaende schakt far ej understiga
GC-vag Bergkross 0-63 300 | Bergkross 0/16 80 ABT11 B100/150 40 420 5m
GC-vag, grus Bergkross 0-63 300 | Bergkross 0/16 60 Bergkross 50% 0-16 50% 0-8 60 420
GC-vag i park,
grus Bergkross 0-63 260 | Bergkross 0/16 60 Bergkross 50% 0-8 50% 0-4 100 420
Gangbana, Betongplattor 350x350x60 +
betongplattor Bergkross 0-63 250 | Bergkross 0/16 80 sattlager 30mm 90 420
Gangbana, asfalt | Bergkross 0-63 300 | Bergkross 0/16 80 ABT11 B100/150 40 420
Infart 6ver GC-
vag, gangbana Bergkross 0-63 300 | Bergkross 0/16 60 ABT11 B100/150 60 420
Overkérningsbar
ytai
cirkulationsplats | Bergkross 420 | Bergkross 80| AG 16 B70/100 50 ABT11 B100/150* 40 590
Stodremsa, Bergkross 0/16 motsvarar
bergkross 0/16 bitumenbundna lagertjocklekar
Stodremsa mot
gronyta, Bergkross 0/8 motsvarar
bergkross 0/8 bitumenbundna lagertjocklekar

*Om slitlager byts ut far inte smagatsten anvandas.

Om befintlig 6verbyggnad skiljer sig fran stallda krav skall besiktningsman kontaktas.
Denna tabell gér att anvanda vid projektering av nya vagar om inte markforhallande understiger kvalité materialtyp 3A enligt tabell CB/1 i AMA.

Markduk typ N2 skall anvéndas pa terrassen.
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